?\«

f;u

CHA PEL
P A R E T

PODtOGA ORIGINEEL CHAPEL PARKET — INSTRUKCJE DOT. KONSERWACII

Podtoga Origineel Chapel Parket jest bardzo trwata oraz odporna na wode i zabrudzenia. Zalecamy prawidfowq konserwacje podtogi, co pomoze
znaczgco przedtuzyc okres jej uzytkowania.

1. WAZNE

W celu zapewnienia prawidtowego utwardzenia olejem typu Hardwax po zakoriczeniu montazu podtogi, zalecamy nie my¢ podtogi przez 30 dni, ani
nie pielegnowac jej olejem. Wode lub inne mokre plamy nalezy usung¢ natychmiast, uzywajac niemechacacej sie szmatki. Bezposrednio po montazu
podtoge mozna odkurzy¢ lub zamiesé.

2. DLUGOTRWALY BLASK - WSKAZOWKI | ZALECENIA

. Kurz oraz piasek moga powodowac zarysowania na powierzchni podtogi, w zwigzku z czym przed drzwiami wejsciowymi nalezy umiescic¢
dobrej jakosci wycieraczke;

. Nogi krzeset i innych mebli powinny zostac zabezpieczone przy pomocy przeznaczonych do tego celu filcowych podktadek;

- Miski i naczynia na karme dla zwierzat powinny zosta¢ umieszczone na podktadkach;

- Ciezkie meble lepiej przenosic¢ niz przesuwac;

. Regularne odkurzanie lub zamiatanie zmniejsza ryzyko porysowania podtogi;

. Przy myciu podtdg nalezy unika¢ nadmiernego i czestego korzystania z wody poniewaz moze ona doprowadzi¢ do uszkodzenia drewna.
Do mycia nalezy uzywac Ptynu do mycia podtdg olejowanych Chapel Parket oraz dobrze odsaczonego z wody mopa;

. Plamy usuwa¢ natychmiast mokrg szmatka;

- Temperatura w pomieszczeniu powinna utrzymywac sie w przedziale 18-22° C, za$ wilgotnos¢
powinna wynosi¢ od 40 do 60%;

. Ogrzewanie podtogowe utrzymywac zgodnie z zaleceniami dla podtdg z drewna.

3. INFORMACIJE DOTYCZACE CZYSZCZENIA | KONSERWACII
Czestotliwos¢ czyszczenia i konserwacji zalezy od intensywnosci uzytkowania. Dla zachowania diugotrwatego blasku i pieknej podtogi, zalecamy
postepowanie zgodnie z nastepujagcym harmonogramem czyszczenia i konserwacji podtogi Origineel Chapel Parket.

Czestotliwos¢ Metoda czyszczenia / konserwacji Produkt
Po montazu Odkurzanie lub zamiatanie --
Codziennie / co tydzien Odkurzanie lub zamiatanie --

Ptyn do mycia olejowanych podtég drewnianych

Co tydzien / co miesigc Czyszczenie Srodkiem do mycia parkietow — Chapel Parket

Raz w roku (normalne uzytkowanie) Pielegnacja olejem do konserwacji podtog Olej do konserwacji podtég — Chapel Parket
2 - 3 razy w roku (intensywne uzytkowanie) Pielegnacja olejem do konserwacji podtog Olej do konserwacji podtég — Chapel Parket
Plamy lub uszkodzenia Nalezy skontaktowac sie z punktem zakupu -

4. CZYSZCZENIE
Zalecamy czysci¢ podtoge raz w tygodniu / raz w miesigcu (w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania) ptynem do mycia olejowanych podtég
drewnianych Chapel Parket. Nalezy przy tym unika¢ stosowania silnych srodkéw czyszczacych.

. Przed uzyciem srodkéw do mycia nalezy doktadnie przeczytaé instrukcje;

. Usuna¢ kurz i brud odkurzajac lub zamiatajgc podtoge;

. Do 5 litrow wody doda¢ okoto 100 ml (p6t szklanki) srodka do mycia podtdg;

- Umy¢ podtoge dobrze wycisnietym mopem;

- Po umyciu podtogi nalezy odczekac az zupetnie wyschnie. Dopiero gdy drewno bedzie zupetnie suche mozna na nie wchodzi¢

Uzycie srodka do mycia parkietu zapewnia dtuzszy blask podtogi.

5. KONSERWACIA
Zalecamy pielegnacje podtogi 1-2 w roku za pomocg oleju do konserwacji podtég FloorService. Przy intensywnym uzytkowaniu, np. w kuchni
lub przestrzeniach o duzym natezeniu ruchu zalecamy czestszg pielegnacje podtogi (3-4 razy w roku).
. Olej do konserwacji podtég: Transparentny: do naturalnych, wedzonych lub innych bez dodatku bieli w barwie podtog parkietowych
- Olej do konserwacji podtég: Biaty: do ewidentnie rozbielanych w barwie podtdg parkietowych (np. Reef)
. Olej do konserwacji podtég: Przyciemniany Biaty: do biatych wedzonych i lekko rozbielanych podtég parkietowych;
- Przed uzyciem przeczyta¢ doktadnie instrukcje;
. Najpierw nalezy umy¢ podtoge srodkiem do mycia zgodnie z powyzszym opisem;
. Natozyé rbwnomierng i cienka warstwe oleju do konserwacji przy uzyciu gabki wzdtuz wtékien drewna a nastepnie wypolerowac suchg
bawetniang szmatka réwniez wzdtuz wtdkien drewna;
. Przy wiekszych powierzchniach zalecamy uzy¢ polerki;
- Czas schniecia wynosi od 6 do 12 godzin (olej musi catkowicie stwardnie¢ przed ponownym uzytkowaniem);
. Jeden litr oleju do konserwacji wystarczy na powierzchnie od okoto 60 do 80 m2.
Stosowanie oleju do konserwacji zapewni najlepszy wyglqd podtogi, odpornos¢ na plamy, wode i brud.

6. PLAMY LUB USZKODZENIA
W celu ograniczenia ryzyka wystapienia trwatych plam lub uszkodzen, zalecamy usuwaé plamy natychmiast mokrg szmatka lub innym $rodkiem.
Przydatne wskazdéwki:

. Czarne plamy / guma od butéw: usung¢ gumka.

- Inne plamy: Zmieszac zielone mydto lub ocet z wodg i usunaé plame mokra szmatka lub szczotka. Po usunieciu plamy natozy¢ w jej

miejsce olej do konserwacji jesli potrzeba.

L] Unika¢ uzywania silnych srodkdw czyszczacych na bazie alkoholu!

Jesli zadna z tych metod nie byta skuteczna, zalecamy skontaktowac sie z dostawca lub specjalistg od podtdg.
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